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Копировал Формат A3

Ra 6,3 ( )

1 Допускается изготавливать из Прутка 12Х13 ТУ 14-1-377-72, 
Стали 12Х13 ГОСТ 5949-2018.

2 Твердость 121-187 HB, σ0,2  > 400 МПа. Группа контроля 2
ОСТ 1 00021-78.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и 
расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4 *Размеры обеспечить инстр.
5 Покрытие Хим. Пас. по ПИ 1.2.503-2022.


